
石材のデーター石材のデーター石材のデーター石材のデーターとととと試験方法試験方法試験方法試験方法    

 

大理石大理石大理石大理石(marble)(marble)(marble)(marble)    

    

石  種 産地 比重（g/cm2) 

圧縮強度

(N/mm2) 

吸水性 ％ 

ビアンコカラーラ イタリア 2.68 82.22 0.1 

ｱﾗﾍﾞｽｶｰﾄ イタリア 2.69 89.09 0.27 

タソスホワイト ギリシャ 2.84 112.79 0.14 

ボテチーノ イタリア 2.7 87.22 0.09 

クレママーフィル スペイン 2.68 157.29 0.36 

ズベボロイヤル イタリア 2.64 64.68 0.05 

セルべジャンテ イタリア 2.68 142.1 0.08 

ペルラートシシリア イタリア 2.71 115.73 0.17 

ローザジロナ スペイン 2.65 124.07 0.15 

ペルリーノ イタリア 2.65 57.82 0.17 

ジャンローズ ノルウェー 2.76 43.12 0.13 

ロッソマニボスキ イタリア 2.7 126.42 0.13 

ロッソアリカンテ スペイン 2.68 110.83 0.15 

ネロマルキーナ スペイン 2.67 124.46 0.07 

ｺﾞﾊﾚﾍﾞｰｼﾞｭ イラン 2.7 197.56 0.98 

モカクリーム ポルトガル 2.36 9.04 3.53 

カリザカプリ スペイン 2.5 35 1.27 

     

御影石御影石御影石御影石(Granite)(Granite)(Granite)(Granite)    

    

石  種 産地 比重（g/cm2) 

圧縮強度

(N/mm2) 

吸水性 ％ 

インパラブラック 南アフリカ 2.89 145.92 0.05 

ベルファースト 南アフリカ 2.86 279 0.21 

ルナパール イタリア 2.64 118.4 0.35 

ピンクポリーノ イタリア 2.59 153.8 0.26 

カパオボニート ブラジル 2.65 164.1 0.11 

バルモラレッド フィンランド 2.67 157.4 0.12 

ニューインペリアルレッド インド 2.61 182.2 0.08 

マルチカラー インド 2.61 150.33 0.29 



カレドニア カナダ 2.61 82.61 0.42 

ｻﾌｧイｱﾌﾞﾗｳﾝ インド 2.7 123.5 0.16 

ダコタマホガニー アメリカ 2.66 154.1 0.14 

ブルーパール ノルウェー 2.69 140.3 0.15 

エメラルドパール ノルウェー 2.7 60.9 0.26 

バルチックブラウン フィンランド 2.7 105.6 0.09 

ベルデフォンテン 南アフリカ 2.62 171.5 0.1 

モンチーク ポルトガル 2.61 149.8 0.62 

G６０３ 中国 2.63 130.1 0.37 

G６２３ 中国 2.62 110.4 0.33 

G６５４ 中国 2.79 153.6 0.2 

山西黒 中国 3.02 256.3 0.02 

G300 中国 2.62 101.2 0.13 

 

 

 


